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РЕСТАВРАЦІЯ КУФІЧНИХ ДИРХЕМ 
У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. У статті розглянуто реставрацію куфічних дирхем із колекції Національного музею 
історії України, представлено взаємозв’язок хіміко-фізичних, естетичних та реставраційно-етич-
них складників ідентичних пам’яток, структуровано основні утворення срібла та міді відповідно 
до їхнього впливу на стан предмета. Розглянуто проблеми підґрунтя для подальших реставраційних 
заходів деструктивних процесів археологічних пам’яток зі сплаву на основі срібла, окреслено при-
роду естетичного складника срібних пам’яток. На основі аналізу сучасних методів реставрації 
аналогічних пам’яток окреслено актуальні межі варіативних підходів до вирішення схожих завдань. 
У результаті дослідження пам’яток – куфічних дирхем виявлено шляхи розроблення реставраційних 
методів патинування в музейній реставрації.
Ключові слова: реставрація, дирхеми куфічні, срібло.

THE RESTORATION OF KUFIC DIRHAMS IN THE LIGHT OF MODERN STUDIES

Savva Mostovy, Nataliya Revenok

Abstract. The article examines the restoration of Kufic dirhams from the collection of the National Museum 
of the History of Ukraine; it presents the interrelationship of chemical-physical, aesthetic and restoration-
ethical components of identical exhibits and also structures the main formations of silver and copper according 
to their influence on the condition of the object. The problems of the background for further restoration 
measures of destructive processes of archaeological exhibits made of silver-based alloy are considered, and 
the nature of the aesthetic component of silver exhibits is outlined. Based on the analysis of modern methods 
of restoration of similar exhibits, the current limits of the range of approaches to solving similar problems 
are outlined. As a result of the study of exhibits – Kufic dirhams, ways of developing restoration methods of 
patination at museum restoration are revealed.
The proper display appearance and, accordingly, the nature and depth of restoration treatments significantly 
differ all over the world. The above-mentioned issues are especially acute in the restoration of silver due 
to the significant contrast in the appearance of exhibits of different degrees of preservation. As a result of 
mineralization, the shape of the silver object is usually deformed, and the surface loses its metallic luster. 
It is difficult to distinguish exhibits with a significant copper content from copper ones by their appearance. 
The restoration approaches and conservation measures have significant differences, so they require a careful 
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Постановка проблеми. Належний експо-
зиційний вигляд і, відповідно, характер та 
глибина реставраційного втручання суттєво 
відрізняються у світовій практиці. Особливо 
гостро вищезазначені питання постають у рес-
таврації срібла через значний контраст вигляду 
пам’яток різних ступенів збереженості. Срібло  
має надзвичайно високий відсоток дзеркаль-
ного відбиття, проте під дією сполук, що 
містяться у повітрі, поверхня срібла тьмяніє 
[2, с. 102]. Унаслідок мінералізації зазвичай 
форма предмета зі срібла деформується, а 
поверхня втрачає металевий блиск. Пам’ятки 
зі значним умістом міді за зовнішнім вигля-
дом складно відрізнити від мідних. Підходи 
до проведення реставраційно-консерваційних 
заходів мають істотні відмінності, тож потребу-
ють ретельних опрацювань. Дане дослідження 
розглядає процеси попереднього видалення 
стійкого воскового нашарування – реставра-
ційний захід, що рідко аналізується дослідни-
ками. Висвітлення реставрації куфічних дир-
хем із колекції Національного музею історії 
України становить особливий інтерес у роботі 
з аналогічними пам’ятками та обґрунтування 
перспектив напряму подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Одну з перших науково-реставраційних мето-
дик роботи зі сріблом розроблено у 1975 р. 
реставраторами відділу реставрації та консер-
вації Національного Києво-Печерського істо-
рико-культурного заповідника А. І. Марченко 
та А. Ф. Беляєм, що відомо з тез та матеріа-
лів Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції, присвяченої 60-річчю Національного 
науково-дослідного реставраційного центру 
України 1998 р. [4]. Описані методи рестав-
рації пропри часткову невідповідність сучас-
ній реставраційній етиці становлять історіо-
графічний інтерес. Актуальні методологічні 
принципи в реставрації металу та методику 
пошарового розкриття археологічних пам’яток 
зі срібла докладно систематизовані в мате-
ріалах тез засновником кафедри реставрації 
предметів декоративно-ужиткового мисте-
цтва Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури О. І. Мінжуліним та 
старшим викладачем художником-реставрато-
ром І. І. Ластовкіною [5]. У роботі, зокрема, 

визначено специфіку перебігу деструктивних 
змін пам’яток зі срібла. Також у тезах окрес-
лено методику пошарового розкриття срібних 
браслетів-ручок та перстнів XII ст.

Перебіг корозійних процесів та методи рес-
таврації предметів зі сплаву на основі срібла 
залишаються актуальними предметами дослі-
джень реставраторів та спеціалістів спорід-
нених галузей. Для загальної характеристики 
природи явищ у необхідному для встанов-
лення взаємозв’язку з розглянутими реставра-
ційними заходами обсязі було дібрано також 
і сучасні англомовні монографії та наукові 
статті. Ґрунтовністю дослідження та потуж-
ністю експериментального інструментарію 
вирізняється дослідження спеціаліста депар-
таменту збереження культурних та історичних 
цінностей Ісхафанського університету мис-
тецтв Оміда Оудбаші та спеціаліста відділу 
аерокосмічних транспортних засобів Коро-
лівського аерокосмічного центру Нідерландів 
Рассела Ванхіла [15]. Унікальність зазначеної 
роботи полягає у поєднанні експерименталь-
ного дослідження деструкції археологічної міді 
та срібла на унікальних пам’ятках світового 
рівня. Систематизованістю практичних рес-
тавраційних рекомендацій вирізняється робота 
професорки Вірджинії Коста [12]. У роботі 
розглянуто механізм утворення сполук срібла, 
методи та хімікати, що використовуються в рес-
таврації. Також з-поміж джерельної бази дослі-
дження слід відзначити дослідження утворення 
рогового срібла на археологічних пам’ятках 
науковиці Джеральдіни Марчанди [14].

Мета статті полягає у висвітленні про-
блем дослідження та реставрації археологіч-
них пам’яток – куфічних дирхем зі сплаву на 
основі срібла з колекції Національного музею 
історії України.

Виклад основного матеріалу. З Енциклопе-
дії історії України відомо: «Дирхем є срібною 
монетою Дамаського, згодом Багдадського 
халіфату, запроваджена в обіг наприкінці 
VII ст. (близько 692–696). Початково вага 
динару становила 3,9 г металу 960-ї проби срі-
бла, а вартість – 1/10 динара. Згідно з канонами 
ісламу, на монеті вміщено написи – цитати 
з Корану, дату емісії (за мусульманським літо-
численням), місце карбування, а згодом – 

study. This study examines the processes of preliminary removal of persistent wax layering, a restoration 
measure rarely analyzed by researchers. Highlighting the restoration of Kufic dirhams from the collection 
of the National Museum of the History of Ukraine has a particular interest in working with similar exhibits 
and substantiating the prospects for the direction of further research.
Key words: restoration, Kufic dirchams, silver.
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імена монетних сеньйорів (халіфів або їхніх 
намісників) (зображення відсутні). Ці Динари 
часто називають куфічними (куфі – особливий 
стиль письма, що виник у військових таборах 
аль-Куфа (нині місто Ель-Куфа) та аль-Басра 
(нині місто Басра, обидва в Іраку) наприкінці 
VII ст.)» [8, c. 395].

Поява куфічних дирхем на теренах України, 
на думку історика, спеціаліста з української 
нумізматики М. Ф. Котляра, є дискусійною 
[3, с. 23]. Автор припускає: «Хоча не можна 
виключати можливостей безпосередніх подо-
рожей слов’янських купців до мусульманських 
країн, а арабських – до слов’янських, усе ж 
для VIII – початку IX ст. головним методом 
торгівлі залишався обмін між цими купцями 
на певних міжнародних ринках» [3, с. 23].

Для виготовлення подібних монет срібло 
легували міддю, аби проба мала необхідні 
властивості для карбування [14]. Срібло від-
носиться до благородних металів на відміну 
від міді. Проте металеві предмети з благород-
них, інертних металів у результаті взаємодії 
із зовнішнім середовищем, як і неблагородні, 
активні метали змінюють свою структуру. 
Унаслідок того, що елементи підгрупи міді, 
до яких, зокрема, відносять срібло та мідь, є 
малоактивними металами, предмети з їх спла-
вів відносно корозійно стійкі [7, с. 18]. Голо-
вним чином, у науковій реставрації виділяють 
здатність сплаву на основі срібла утворювати 
захисні плівки та сполуки, що мінералізують 
метал. Залежно від складу пам’ятки та умов 
її збереження результати взаємодії металу 
із зовнішнім середовищем можуть різнитися.

Оскільки співвідношення срібла та міді є 
одним із визначальних чинників, що впли-
вають на перебіг деструкції подібних архео-
логічних пам’яток, необхідно зазначити, що 
загалом для куфічних дирхем притаманне зна-
чне коливання у пробі металу [1, c. 59]. Проте 
предметом даного дослідження є пам’ятки 
з пробою 800–960/1000.

Для встановлення складу корозійних утво-
рень куфічних дирхем реставраторами було про-
ведено низку лабораторних розвідок. За резуль-
татами проведених лабораторних досліджень 
було встановлено, що пам’ятка є сплавом на 
основі срібла та має продукти корозії, кольори 
яких характерні для сульфіду срібла та вуглекис-
лих солей міді. Серед сполук срібла, що влас-
тиві археологічним пам’яткам, слід виділити:

Оксид срібла (окис срібла Ag2O) – захисна 
плівка, що є наслідком дії кисню на металеву 
поверхню та одночасно є причиною самоспо-

вільнення реакції [10, с. 55–56]. На почат-
ковому, мономолекулярному, етапі реакції 
окисна плівка є безбарвною, проте, перетворю-
ючи на сполуку срібла та кисню глибші шари 
металу, поверхня пам’ятки набуває чорно-
коричневого кольору [10, с. 55–56]. Властива 
темна та глибока дзеркальність патини часу 
пам’яток зі срібла викликана, зокрема, бага-
тошаровим утворенням оксидів [10, с. 75].

Сульфід срібла (Ag2S) – сполука срібла, що 
виникає внаслідок реакції срібла із сірковод-
нем, що міститься у повітрі. Унаслідок наси-
чення сульфідів з повітря або контакту з мате-
ріалами, що містять сірчисті сполуки, пам’ятка 
набуває чорного кольору [14, с. 1]. Утворена 
сульфідна плівка є складовою частиною патини 
часу пам’ятки. Проте з потовщенням сульфід-
ної плівки срібна пам’ятка втрачає свою дзер-
кальну виразність. У такому разі в реставрації 
виконують потоншення сульфідної плівки.

3. Хлорид срібла (рогове срібло, AgCl) – 
речовина сірого кольору, що спричиняє міне-
ралізацію пам’ятки. Хлорид срібла є збудником 
міжкристалітної корозії срібла, яка довгий час 
може суттєво не позначатися на зовнішньому 
вигляді пам’ятки, проте може руйнувати метал 
із середини [14].

У розвідці науковиці Дж. Марчанди 
в результаті аналізу пам’яток з археологічного 
срібла було експериментально встановлено, 
що досліджувані предмети мають двошарову 
структуру хлорного срібла AgCl: внутрішній 
компактний та зовнішній пористий шари 
[14, с. 6]. У статті зазначено, що внутрішній 
шар хлорного (рогового) срібла зумовлює 
інтенсивну руйнацію предмета, яка виникає 
внаслідок втрати окисненої плівки [14, с. 6].

На пам’ятках зі сплаву на основі срібла, 
що леговані міддю, часто спостерігаються 
продукти корозії міді. Так, у результаті лабо-
раторних досліджень куфічних дирхем було 
виявлено залягання вуглекислих солей міді. 
Також серед чинників, які зумовили добір 
методів та хімікатів, що використовувалися 
для проведення реставраційних заходів, були 
воскові нашарування. Віск, вірогідно, вико-
ристовували для експонування пам’яток, що, 
безперечно, не відповідає реставраційній 
етиці. Таким чином, сукупність чинників, що 
потребували врахування етичних вимог під 
час проведення реставрації куфічних дирхем, 
становила завдання високої складності. Особ- 
ливість проведення реставрації полягала у 
необхідності видалення воскових нашарувань 
зі збереженням патини часу на пам’ятках.
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У світовій практиці є різноманітні підходи до 
видалення стійкого покриття з поверхні сріб-
них предметів. У роботі, присвяченій рестав-
рації срібних предметів із колекції Winterthur 
(2019), серед низки практичних рекоменда-
цій також систематизовано реставраційний 
захід видалення різноманітних видів стійких 
покриттів, зокрема наведено детальні вказівки 
щодо накладання компресів, проте видалення 
воскових нашарувань залишилося нерозгляну-
тим [16]. Дослідниця Вірджинія Коста у своїй 
фундаментальній роботі, присвяченій перебігу 
деструктивних процесів та реставрації пам’яток 
зі срібла (2001), пише про необхідність засто-
сування відповідних розчинників або вико-
ристання методів електролітичного очищення 
пам’ятки для зняття подібних покриттів, 
проте відзначає, що кількість джерел, у яких 
йдеться про подібні реставраційні заходи, 
надзвичайно мала [12]. Окрім того, дослід-
ниця підкреслює необхідність перед видален-
ням корозії виконувати видалення забруднень 
для достовірнішого спостереження покриття 
та доступу дії реагентів для подальшого вида-
лення продуктів корозії [12]. Однак у рестав-
раційній практиці зустрічаємо також проти-
лежну послідовність проведення таких заходів.

В одній із перших методик, що були розро-
блені для реставрації кольорових металів рес-
тавраторами А. І. Марченко та А. Ф. Беляєм, 
видалення воску проводили 3–5%-м розчином 
аміаку в скипидарі [4].

У звіті про реставрацію срібного кубка Хана 
Оміда Оудбаші та Рассела Ванхілла (2021), що 
датований XIII ст. н. е., лише після видалення 
стійкого клейового покриття та корозійних 
нашарувань пам’ятка очищувалася в дисти-
льованій воді та була висушена в ацетоні [15].

Для видалення воскових нашарувань куфіч-
них дирхем нами використовувався розчин-
ник уайт-спірит, пошарове видалення наша-
рувань дало змогу зберегти історичну патину 
пам’яток. Сумішшю аміаку, гліцерину та 
спирту були видалено продукти корозії міді.

Серед розчинів, що широко використову-
ються в реставраційній практиці для хімічного 
очищення археологічного срібла, слід навести 
розчин тіосечовини та розчин мурашиної 
кислоти. Із матеріалів міжнародної конфе-
ренції, присвяченої збереженню пам’яток 
з металу (CSSIM), відомо, що для хімічного 
очищення аналогічних монет Багдадського 
халіфату 769–812 рр. н. е. з колекції Музею 
Йорданської спадщини використовували роз-
чин тіосечовини та розчин мурашиної кислоти 

[17, с. 178]. Дослідниця В. Коста наводить у 
таблиці засобів для хімічного очищення роз-
чин тіосечовини як ефективний для видалення 
хлоридів та сульфідів срібла. Мурашина кис-
лота відзначена як ефективна для видалення 
мідних сполук пам’яток з археологічного срі-
бла. Аміачні розчини розчиняють мідь, суль-
фід срібла, пом’якшують органічні залишки та 
видаляють хлорид срібла [12]. 

У монографії асоційованого професора 
кафедри збереження культурної спадщини 
Національного Юньлінського університету 
науки та технологій Гордона Тьорнера-Вол-
кера представлено ґрунтовні рекомендації 
щодо видалення продуктів корозії міді на 
пам’ятках зі срібла хімічним методом. Так, 
професор відзначає ефективність викорис-
тання аміачних розчинів для реставрації спла-
вів на основі срібла [13, с. 75]. У його роботі 
зазначено, що видаляти продукти корозії міді 
на предметах зі сплаву на основі срібла необ-
хідно цілком, оскільки срібло як благородний 
метал може надалі окислювати пам’ятку. Це 
пояснюється тим, що така реакція зумовлена 
положенням срібла праворуч відносно міді 
в ряді активності металів [7, с. 150].

Наводячи аргументацію авторки Дж. Мар-
чанди, необхідно відзначити, що за результа-
тами її дослідження наявність продуктів коро-
зії міді ніяк не вплинула на перебіг деструкції 
пам’ятки сполуками хлорного срібла [14, с. 6]. 
Однак зворотний ефект відзначено в роботі 
професора Заїда Аль-Саада, де автор доходить 
висновку, що «хлориди потребували видалення 
для стабілізації монет та зменшення руйнівного 
ефекту хлоридів на мідні включення сплаву на 
основі срібла» [17, с. 182]. Проте для архео-
логічних пам’яток зі сплаву на основі срібла, 
вміст міді в яких становлять значний відсоток 
продукти корозії міді, не можуть бути видалені 
цілком, оскільки вони відтворюють поверхню 
пам’ятки, яка становить експозиційну цінність 
предмета. У нашому випадку для видалення 
продуктів корозії та потоншення сульфідної 
плівки куфічних дирхем ми використовували 
розчин аміаку та гліцерину в спирті. Слід 
також зазначити, що в розглянутих досліджен- 
нях відзначено, що термін дії реактиву на 
пам’ятку має бути якомога коротшим [12] та 
після проведених заходів реагент має бути 
ретельно вимито, а поверхню просушено [17].

У разі неможливості збереження патини 
після видалення стійких покриттів на знач- 
ному обсязі пам’ятки або проявлення бурих 
плям мінералізації після виконання розкриття 
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постає необхідність у виконанні патинування 
[6, c. 99]. Попри всю важливість робіт назва-
них дослідників вони не вичерпують багатьох 
проблем, а даний напрям дослідження зали-
шається актуальним.

Стійкість різних видів консерваційного 
покриття пам’яток на основі срібла до сір-
ководню була фундаментально досліджена 
у статті «Оцінка ефективності покриття на 
сріблі під впливом сірководню» [11]. Із роботи 
відомо, що попри широке розповсюдження 
застосування розчину полімеру Paraloid 
B-72, B-48N та B-44 на пам’ятках зі срібла та 
інших пам’ятках два дослідження демонстру-
ють меншу стійкість наведених полімерів до 
тьмяності від сірководню H2S, аніж целюлоз-
ний нітратний лак [11, с. 82]. За результатами 
низки досліджень було відзначено ефектив-
ність таких консерваційних покриттів: Acrysol, 
Agateen, HMG, PVAc, AYAT [11, с. 93–94]. 
Слід також ураховувати, що під час проведення 
дослідження було виявлено позитивну залеж-
ність стійкості до сірководню від товщини 
покриття [11, с. 92]. Контрольні зразки, що 
не мали жодного консерваційного покриття, 

показали найгірший результат. Згідно з рес-
тавраційним звітом аналогічної пам’ятки кон-
серваційне покриття також не наносилося 
[17, с. 178]. Як консерваційне покриття для 
куфічних дирхем нами використовувався син-
тетичний віск Cosmoloid H-80. Дане консерва-
ційне покриття довело свою практичну ефек-
тивність, як і використання полімерів марки 
Paraloid, проте відзначне покриття має суттєву 
естетичну перевагу для конкретної пам’ятки – 
відсутність блиску (див. іл.).

Головні висновки і перспективи викорис-
тання результатів дослідження. Теоретичний 
аналіз літератури показує, що проблема роз-
глянута досить широко. Водночас ціла низка 
конкретних питань, пов’язаних із рестав-
рацією археологічного срібла, залишається 
мало розробленою. У даній роботі розглянуто 
дослідження предметів зі сплаву на основі 
срібла у світлі сучасних досліджень, обґрун-
товано методи реставрації куфічних дирхем, 
розглянуто специфіку реставрації аналогічних 
пам’яток. Також було відзначено актуальність 
висвітлення реставраційних методів патину-
вання в музейній реставрації.

Дирхем куфічний. Срібло. Інв. № 343. Національний музей Історії України.
До та після реставрації
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